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8009Z Tensor de dos horquillas, zincado

(43

DATOS TECNICOS
 Coeficiente de seguridad: 4
ANALISIS DE LABORATORIO

» Analisis quimico

» Ensayo de traccion

CERTIFICADOS DISPONIBLES

« Especificacién del producto
e Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204

* Declaracién de conformidad CE

@ Art. mlam = V\:(FQL me"i‘n
080090008 8009Z M8 M8 5/16 300 192
080090010 8009Z M10 M10 3/8 470 234
080090012 8009Z M12 M12 112 690 274
080090014 8009Z M14 M14 9/16 940 342
080090016 8009Z M16 M16 5/8 1290 372
080090018 8009Z M18 M18 1116 1660 406
080090020 8009Z M20 M20 3/4 2130 406
080090022 8009Z M22 M22 718 2630 466
080090024 8009Z M24 M24 1" 3060 486
080090027 8009z M27 M27 1"1/8 4000 510
080090030 8009Z M30 M30 1"3/16 4860 566
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Escanee el cédigo QR para acceder a la pestaiia web
Especificaciones, multimedia y documentaciéon en un
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