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8040EZ emel6 gydris anya horganyzott, horganyzott

e DIN 580

TECHNIKAI ADATOK

- Biztonsagi koefficiens: 6

- H6kezelés: szabvanyositas

- Gyartasi téetelkod

LABORATORIUMI ELEMZES

- kémiai elemzés

- Metallografiai elemzés

- szakitéproba

Rendelkezésre allé tanudsitvanyok

- Termékleiras

- 2.2. tipusu vizsgalati jelentés UNI EN10204
- 3.1. tipusu vizsgalati bizonyitvany UNI EN10204
- EK-megfelel&ségi nyilatkozat

= Art. mﬂm .r:?:l V\:(;L mEm
* 080400406 8040EZ M6 M6 1 90 1
080400408 8040EZ M8 M8 1,25 140 13
080400410 8040EZ M10 M10 15 230 17
080400412 8040EZ M12 M12 1,75 340 20,5
* 080400414 8040EZ M14 M14 2 480 20,5
080400416 8040EZ M16 M16 2 700 27
* 080400418 8040EZ M18 M18 2,5 930 27
080400420 8040EZ M20 M20 2,5 1200 30
* 080400422 8040EZ M22 M22 25 1450 30
080400424 8040EZ M24 M24 3 1800 36
* 080400427 8040EZ M27 M27 3 2400 4
080400430 8040EZ M30 M30 35 3200 45
- 080400433 8040EZ M33 M33 B15) 3900 54
* 080400434 | 8040EZ M33F M33F 2 3900 54
080400436 8040EZ M36 M36 4 4600 54
- 080400437 | 8040EZ M36F M36F 3 4600 54
080400442 8040EZ M42 M42 45 6300 63
* 080400443 | 8040EZ M42F M42F 3 6300 63
080400448 8040EZ M48 M48 5 8600 68
. 080400449 | 8040EZ M48F M48F 3 8600 68
080400456 8040EZ M56 M56 9,9 11500 78
* 080400457 | 8040EZ M56F M56F 4 11500 78
080400464 8040EZ M64 M64 6 16000 90
* 080400465 | 8040EZ M64F M64F 4 16000 90

Olvasd be a QR-kédot a webes fiil eléréséhez
Specifikaciok, média és dokumentacio egyetlen
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