
Szemes horog ötvözött acélból8062



 art.
WLL
kg

C
mm

F
mm

080620013 8062 10-13 1500 19 10-13
080620016 8062 16 2000 21 16
080620018 8062 18 3000 26 18

MŰSZAKI ADATOK
• Min. biztonsági koefficiens: 5
• Hőkezelés: díjazás ellenében
• Gyártási száma
LABORELEMZÉSEK
• Kémiai elemzés, metallográfiai elemzés
• Terhelhetőségi teszt (WLL x 2,5)
• Szakítópróba
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

• Termékleírás
• Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
• Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
• CE-Megfelelőségi nyilatkozat


