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8086 harmas kozosité emeld lancszem, nagyszilardsagu 6tvozott acél

e EN 1677-4

MUSZAKI ADATOK

» Min. biztonsagi koefficiens: 4

» H6kezelés: dijazas ellenében

» Gyartasi szama

LABORELEMZESEK

» Kémiai elemzés, metallografiai elemzés

* Terhelhet6ségi teszt (WLL x 2,5)

» Szakitéproba

* Faradasproba (Min. 20.000 ciklus)
RENDELKEZESRE ALLO TANUSITVANYOK
» Termékleiras

* Vizsgalati jelentés 2.2 UNI EN10204

* Ellen6rzési tanusitvany 3.1 UNI EN10204
» CE-Megfelel6ségi nyilatkozat

WLL = B c

ﬂ art. kg @ mm mm mm
080860021 8086 3,15 3150 7 135 15
080860042 8086 4,25 4250 8 160 90
080860067 8086 6,7 6700 10 180 100
080860100 8086 11,2 11200 13 200 110
080860117 8086 17,0 17000 16 260 140
080860121 8086 21,2 21200 18 340 180
080860126 8086 26,5 26500 20 350 190




