
Nakrętki napinające (śruby rzymskie) uch-ucho, stal wysokowytrzymała
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081050010 8105 3/8X6 3/8x6 M10x150 540 292
081050011 8105 1/2X6 1/2x6 M12x150 1000 320
081050012 8105 1/2X9 1/2x9 M12x230 1000 408
081050014 8105 5/8X6 5/8x6 M16x150 1590 380
081050016 8105 5/8X9 5/8x9 M16x230 1590 449
081050015 8105 5/8X12 5/8X12 M16X300 1590 530
081050017 8105 3/4X6 3/4x6 M20x150 2360 410
081050020 8105 3/4X9 3/4x9 M20x230 2360 492
081050018 8105 3/4X12 3/4x12 M20x300 2360 560
081050021 8105 3/4X18 3/4x18 M20x460 2360 710
081050022 8105 7/8X12 7/8x12 M22x300 3270 592
081050024 8105 1"X6 1x6 M24x150 4540 507
081050025 8105 1"X12 1x12 M24x300 4540 660
081050026 8105 1"X18 1x18 M24X460 4540 801
081050031 8105 1"1/4X12 1.1/4x12 M33x300 6900 719
081050032 8105 1"1/4X18 1.1/4x18 M33x460 6900 872
081050033 8105 1.1/4X24 1.1/4x24 M33x610 6900 1024
081050034 8105 1"1/2X12 1.1/2x12 M39x300 9710 756
081050035 8105 1"1/2X18 1.1/2x18 M39x460 9710 916
081050036 8105 1"3/4X18 1.3/4x18 M45x460 12700 1020

DANE TECHNICZNE

• współczynnik bezpieczeństwa: 5

• obróbka cieplna, korpus: normalizowanie
• obróbka cieplna, uszy: hartowanie i odpuszczanie
TESTY LABORATORYJNE

• analiza chemiczna
• badanie naprężeń rozciągających
DOSTĘPNE DOKUMENTY

• Specyfikacja techniczna produktu
• Atest 2.2 wg UNI EN10204


