
Муфта талрепа AISI 3168201T

 art.
Ø

mm
Ø
”

WFL
kg

L
mm

082010406 8201T M6 M6 1/4 160 95
082010408 8201T M8 M8 5/16 300 105
082010410 8201T M10 M10 3/8 470 125
082010412 8201T M12 M12 1/2 690 150
082010414 8201T M14 M14 9/16 940 165
082010416 8201T M16 M16 5/8 1290 190
082010420 8201T M20 M20 3/4 2130 210

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
• химический анализ
• испытания на разрыв
ИМЕЮЩИЕСЯ СЕРТИФИКАТЫ
• Технические услоыия на изделие
• Протокол испытания UNI EN10204 тип 2.2


