
Γάντζοι πρόσδεσης AISI 3168249G

 art.
A

mm
E

mm
ø F
mm

WFL
kg

082490305 8249G M5 M5 39 9 25
082490306 8249G M6 M6 43 10,5 45
082490308 8249G M8 M8 57 14,5 95

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
• χημική ανάλυση
• δοκιμή εφελκυσμού
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος
• Έκθεση Δοκιμής UNI EN10204 τύπου 2.2


