
γάντζοι περιστρεφόμενοι ανοξείδωτος χάλυβας AISI 3168264

 art.
B
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L
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C
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kg
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kg

082640212 8264 12 12 88 12 60 440
082640216 8264 16 16 90 12 60 440
082640219 8264 19 19 93 12 60 440

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
• χημική ανάλυση
• δοκιμή εφελκυσμού
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος
• Έκθεση δοκιμής UNI EN10204 τύπου 2.2


