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082850203 8285 3 3 6,3 6 180 32 9,4 68 1240
082850204 8285 4 4 7,5 8 200 40 10 77 1520
082850205 8285 5 5 9 10 330 50 14 90 2640
082850206 8285 6 6 12,5 12 720 63 16 103 4000
082850207 8285 7 7 12,5 12 850 63 14,5 103 5025
082850208 8285 8 8 15,5 16 1120 80 20 145 5800
082850210 8285 10 10 18 16 1300 90 17 150 9750
082850212 8285 12 12 20 19 2400 105 20 190 12950

LABORATORNÍ TESTY
• chemické analýzy
• test v tahu
DOSTUPNÉ CERTIFIKÁTY
• Technická specifikace produktu
• Zpráva z testu dle UNI EN10204 typ 2.2


