
Okucia do lin zakończone uchem, ze stali nierdzewnej AISI 3168286
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082860203 8286 3 3 6,5 6,3 180 62 4 36 1000
082860204 8286 4 4 8,5 7,5 200 74 6 39 1340
082860205 8286 5 5 10 9 330 91 7 50 2500
082860206 8286 6 6 12,5 12,6 720 108 8 62 4500
082860207 8286 7 7 12,5 14,2 850 119 9 68 5025
082860208 8286 8 8 14,5 16 1120 140 10 85 6700
082860210 8286 10 10 16,4 18 1300 160 12 90 9750
082860212 8286 12 12 19,3 20 2400 180 16 105 12950

TESTY LABORATORYJNE

• analiza chemiczna
• badanie naprężeń rozciągających

DOSTĘPNE DOKUMENTY

• Specyfikacja techniczna produktu
• Atest 2.2 wg UNI EN10204


